Annonce : Les principaux paramètres pendant le refroidissement des produits laminés à chaud sont :
 La température de départ, La vitesse de refroidissement ; La température finale. 
Suite à vos visites aux unités productions LAC et LRB de SIDER et Laminoir AQS. Veuillez interpréter  le diagramme ci- dessous.
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Diagramme de trempe et Revenu d'un acier

( Expliquer  le système de refroidissement des produits laminés à chaud )
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